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样 品  称 :

生 产  位 :

委  单 位 :

检验检 刂类别 :

复合硅酸盐水泥

日照明珠 型建材有限公司
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-r  shand。 ng1nstitute fOr Product Quality

211520110775

研 究 院
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1、 本报告无
“
检验检测专用章

”
及无主检、审核、批准人签字无效日

2、 本报告涂改无效。                                   ·

3、 除全文复制外,不得部分复制本报告。

砝、送样检验检测,本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责,其代表性和真实性由委托人负
:

贲。

5、 委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不鸳宣传¤

6、 如对本报告有异议,对于食品检验检测,请于收到报告之日起7个工作日内向本机构以书面形式

告之目起15目 内向本机构以书面形式提出。逾期不予

conduo七 o∴ tlle revi  er and the approver。

2、  This reportis not Ⅴa1d ifaltered,

4、 TⅡ s repoⅠ ofsample-del打 eFy test is val洄 o11ly for the confomity ofthe items ofthe recehhg sampl∞ 。

cc⒒ ent is responsible for its autheⅡ dc⒈y and integHty。

6、 r伍 crc h any o凵 cGⅡon conccmjng thc mpo⒒ ,凡r food tcst  hspecton,plcasc subm⒒ ⒒ h writing to

this agency w  in7days upon Fecep售 ion ofthe report。 For other信cst and inspection,p1e各 se submititim

acGepted.

地址:山东省济南市经十东路31OO0号 、山东省济南市山犬北路81号、山东省济南市章丘区世纪大遵
<

1衄Bg号 、山东省济南市市中区南辛庄西路276号 、山东省聊城
^m^茌

平区茌东大道1号

曲阝挈羸: 250102、  250100、  250220、  25002吐 、 252125

电话 :  (0531) 51758099、  51757150、  886181直 9、  51757161、  (0635)4571607

卡导晏萎:  (0531) 51758Q99、 ^51757150、  886】 81】 9、  51757】 G2、  (0635)⒋ 571607

http∶ //   .sdqi.。 oⅢ.cn         E-Ⅲ ail∶ sdzjyzgb@sdqi.com.cn



Nn:WS110038在 -2025

山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院
’

shandong hstitute fOr Product Quality Inspec伍 on

检 验 检 测 报 告
Test Report

共2页 第 1页

样品名称
san刂△e

复合硅酸盐水泥
检验检测类别

Test K如d
比对、验证试验

委托单位
C1ient

日照明珠新型建材有限公司
型号规格
Model,Type

P· C 42.5

生产单位
Manufacnrcr

日照明珠新型建材有限公司 样品等级
Gradc

/

委托单位地址
A   ss ofC)Iient

日照市岚山区虎山镇于家官庄村
注册商标

RcgkIercd Tmdcmark
/

抽样地点
sampⅡ ng Locadon

/
委托单位代表
C1ieΠ t Rcprc$cntatiVe

置伟
亻

抽样基数
sampte Batch

/ 接样日期
ReceⅡ t Date

2o2b-03-31 $ lx

样品数量
samplc Quantity

6.0kg 生产日期
pr。ducing IDatc

/

样品特性和状态
sam口 Ie DescH,uon

粉状、正常 样品批号
Batch No,

D003      腧榆
土

w

T′检验检测环境
Em呐 ronmemmI for Test

温度:/℃ :湿度:挑RH 检验检测 目期
Test Date

2025-03-31-2025-04-2F

检验检测依据
Test standard

GB 175-2023

判定依据
Decision stand盯 d

GB 175-2023

检验检测要求
Tcst Itenl

组分、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性 (沸煮法 )、 强度、细度、标准稠度

用水量、胶砂流动度

检验检测结论
Tcst Conc1usion

该样品依据GB175丬 u3判定为合格。

戤
恤

1、 本报告含封面及封二,符号
“
/” 表示该项无内容。

2、 检验检测地址:山东省济南市市中区南辛庄西路276号。

3、 样品已过筛。

砝、混合材 (炉渣、矿粉、石灰石、煤灰 )。

捡验艋棚专 章
坤
3

匕 J冖 d

日 菊 ⒈     2025-05-07     日 其习 :    2025-05-06     日 其习 :    2025-05-06
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序号 检验检测项目 单位 技术要求 检验检测结果 单项判定

1

甄

组分
(%)

熟料十石膏 / 50-79 67

合格

混合材料 / 21^ˇ 50

熟料 / /

石膏 / /

粒化高炉矿渣/矿渣

粉
/ /

火山灰质混合材料或

粉煤灰
/ /

石灰石 / 【~15

三氧化硫 (%) / ≤ 3.5 2.52 合格

氧化镁 (%) / ≤ 6.o 4.I2 合格

4 氯离子 (%) / ≤壬0.06 o.048 合格

5 凝结时问

初凝 m1n ≥45 209

合格

终凝 m1n ≤≤600 264

6 安定性 雷氏夹法 △lm ≤ 5.o 合格

7 强度

抗折

3d MPa ≥4.o
x二5,7

(5.7,5.8,5.5)

合格

28d MPa ≥6.5
X-8.6

(8.5,8.5,8。
⑴

抗压

【lPa ≥ 17,o

X=30.o

(30.2,30.2,30.0,

29.9,29.8,29,8)

28d MPa ≥42.5

灭=59,8

(60.8,60.6,58.2,

59.8,58.9,60,6)

8
细度
(%)

犸 um方孔筛筛余 / ≥ 5 合格

9 标准稠度用水量 (%) / / 30.20 /

10 胶砂流动度 △lln / 208 /

备注 /

以下空白



山东省产品质量检验研究院 (简称山东省质检院,英文缩写sDQ1)成立于19⒃年2月 ,隶属于

山东省市场监督管理局 (知识产权局),是集检测、科研、标准制定、技术服务于一体的第至方

综合性检验机构。我院已获得国家级检验检测机构
“一家一证”

资质认定、山东省市场监督管理

局检验检测机构资质认定,是申国合格评定国家认可委员会 (CNAS)认可的检测实验室。

食品及食晶添加剂、农产品、饲料、食品相关产品、化妆品、微生物、基因扩增、包装产

品、快递用品、降解、轻工、装饰装修、建筑材料、机械产品、太阳能热水器、节能产品、输配

电产品、家用电器、电磁蒹容、消防及阻燃、玩具、文具、纤维纺织、石油化工、目用化工、肥

料、农药、至壤、危险化学品、水处理剂、体育用品、环境监测等众多行业或领域。

IECEE CB认证、澳洲SAI认证、巴西1獭ETRO认证、T"Rhein1and认证、∞认证、海湾国

认证、欧盟sOLAR mYnlARK认 证、C∝强制性认证检验、CQC囟 愿性认证检验、消防产品合格评
心自愿性认证检验、资源节约及环保认证检验、绿色产品认证检验,能效标识能源效率检验、

效标识检验等。

八个     心 :

国家包装产品质量检验检测中心 (济ˉ
m^)

国家加工食品质量检验检测中心 (山 东)

国家装饰装修材料质量检验检测中心

国家节能产品质量检验检测中心

国家输配电设备质量检验检测中心 (山 东)

国家消防及阻燃产品质量捡验检测中心 (山 东)

国家石油化王产品质量检验检测中心 (山东 )

国家体育用品质量检验检测中心 《山东)

第一批国家级标准验证检验检测点试点单位、全国土壤污染状况详查实验室、全国塑料软包

装工业产晶质量控制与评价实验室、山东产品质量司法鉴定中心、山东省产品质量安全风险监测

中心、由东省新旧动能转换行业公共实训基地、新能源汽车电池及充电设施综合性能检测山东省
工程研宄中心、智能输配电设备综合性能山东省工程研究中心、山东省碳排放第三方核查机构、

山东省材料化学安全检测技术重点实验室等。


