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TEST REPORT

No.

产品名称

受检单位
Inspected unit

Name of sample

委托单位

检验类别

Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute

湖 北 省 产 品 质 量 监 督 检 验 研 究 院

JC202406721

防伪码：20R084

检 验 报 告

立邦工程材料（广州）有限公司

立邦内墙耐水腻子QB108A

——

——

Test purpose
型式检验

生产单位
Produced by

Commission unit



注 意 事 项

1、报告无我院（中心）“检验检测专用章”或印章不全无效。

2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。

3、 报告涂改无效。

4、复印报告未重新加盖我院“检验检测专用章”无效。

5、未经我院（中心）书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。

6、送样委托检验，检验结论仅对来样负责。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我院提出，逾期不予受理。

注:对监督抽查（监督抽检）检验报告异议，应于收到报告之日起十五日内向下达任务的部

门提出。

未取得资质认定的相关项目不得加盖资质认定（CMA）标志，其结果仅作为科研、教学或内

部质量控制之用。

葛店基地检测地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧

地址:湖北省武汉市武昌区公平路6号

邮编：430061

电话：（027） 88215268 （武汉基地）（027 ） 59370530 （葛店基地）

传真：（027） 88215765 （武汉基地）（027 ） 59370531 （葛店基地）

E-mail: 1127232632@qq.com



No：

商标

送样人员
样品到达

日期

抽样基数
检查封样

人员

样品/抽

样单编号
样品状态

检验专用章
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产品名称 立邦内墙耐水腻子QB108A ——

规格型号 N型 生产日期/批号 ——

委托单位名称

及联系电话
立邦工程材料（广州）有限公司13886508721

委托单位地址 广州市黄埔区凤凰三路2号1栋4层405室

生产单位名称

及联系电话
——

任务来源 检（协）字2024年  JC202406721  号

送样日期 2024年12月24日 王伟坤 2024年12月24日

样 品 数 量 5kg —— ——

样 品 等 级 合格品 JC202406721 样品外观无异常

检验开始日期 2024年12月26日 检验结束日期 2025年1月20日

检 验 依 据 JG/T 298-2010、GB 18582-2020

检 验 项 目 全项

 (检验检测专用章)

2025年1月20日

备注 加水量：36%±2%。有害物质限量按GB 18582-2020检验。水性墙面涂料，腻子。

检 验 结 论

    该样品按JG/T 298-2010、GB 18582-2020检验，所检项目合格。

审核:马小超 主检:全姗姗批准:杜明
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序号 标准要求

(单位)

实测值

(单位)
单项结论

1 无结块、均匀 无结块、均匀 合格

2 刮涂无障碍 刮涂无障碍 合格

3
单道施工厚度＜2 mm：≤2 h

单道施工厚度≥2 mm：≤5 h

单道施工厚度1 mm：＜2 h

单道施工厚度2 mm：＜5 h
合格

4 无裂纹 无裂纹 合格

5 手工可打磨 手工可打磨 合格

浸水后 ＞0.30 MPa 0.69 MPa 合格

7 48 h无起泡、开裂及明显掉粉
48 h无起泡、开裂及明显掉

粉
合格

8 ---- 11.4 ----

9 ≤10 g/kg 未检出 合格

10 ≤50 mg/kg 未检出 合格

11 ≤100 mg/kg 未检出 合格

12 ≤90 mg/kg 0.9 mg/kg 合格

镉（Cd）含量：≤75 mg/kg 未检出 合格

铬（Cr）含量：≤60 mg/kg 未检出 合格

汞（Hg）含量：≤60 mg/kg 未检出 合格

打磨性

合格

备注：

VOC含量检出限为：1 g/kg

甲醛含量检出限为： 5 mg/kg

苯系物总和含量检出限为：50 mg/kg

总铅（Pb）含量检出限为：0.3 mg/kg

可溶性重金属镉（Cd）含量检出限为：0.7 mg/kg

可溶性重金属铬（Cr）含量检出限为：0.7 mg/kg

可溶性重金属汞（Hg）含量检出限为：0.5 mg/kg

标准状态
粘结强度

＞0.50 MPa 1.05 MPa
6

湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告 (续页)

检验项目名称

以下空白

13

容器中状态

施工性

初期干燥抗裂性

（ 3 h）

干燥时间

（表干）

耐水性

pH

VOC含量

甲醛含量

苯系物总和含量

[限苯、甲苯、二甲苯

（含乙苯）]

总铅（Pb）含量

（限色漆和腻子）

可溶性重金属含量

（限色漆和腻子）
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